
Zustandsprüfung nach Dachöffnung CHECKLISTE 3

"Sanierung von Flachdächern!"

BESCHREIBUNG DER 
MÄNGEL / PRÜFUNGSERGEBNISSE / URSACHEN / SANIERUNGSMÖGLICHKEITEN

�� Übereinstimmung der Flachdachschichten mit ggf. vorhandenen Planungsunterlagen/
Leistungsverzeichnissen

�� Untersuchung der Schichtenfolge und der Werkstoffauswahl im Hinblick darauf, 
ob diese den Fachregeln und Herstellervorschriften entsprechen

�� Zustand der Funktionsschichten

�� Vorprüfung des Feuchtigkeitsgehaltes in der Wärmedämmung

�� Lagesicherheit der einzelnen Funktionsschichten

�� Hinweise wie der Schaden entstand

�� Festlegung der Vorbedingungen für die Sanierungsmaßnahme


